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品名

容器の中での状態
基剤、硬化剤、粉体とも、異物の混
入が無いこと

社内規格

　品 質 保 証 規 格 書　

ハイドロモルタルＥＸ

項目 品質規定 試験方法

作業性 作業に支障がないこと 社内規格

　　硬化乾燥時間　　 18時間以内 社内規格

外観 標準品に比べ差異がないこと 社内規格

備考


